
MIN MAX

Cu 58,00 60,00

Pb 1,80 2,50

Sn 0,00 0,80

Fe 0,50 0,80

Al 0,40 0,80

Ni 0,50 1,20

Mn 0,00 0,20

Sb 0,00 0,05

P 0,00 0,02

Si 0,00 0,05

Zn Resto Resto

As  -  -
Altri 0,00 0,20

RM (N/mm2)

RP 0,2 (N/mm2)

A %

HBW

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

min.300

min.150

min.150

90 - n.d.

le caratteristiche meccaniche indicate sono orientative perché 

tratte da norme di riferimento
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